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Untergrund

multiFill LTM 81

Schnellabbindender, warme- und
schalldammender Verfullmortel

®  Rein mineralisch - nichtbrennbar A1
=  Schnell abbindend
= Hohe Standfestigkeit

Schnell abbindender, warme- und schallddmmender Verfillmértel fir die volimineralische Schlitz- und Hohlraumverfillung, zum
Ausgleichen von Mauerwerk und als spritzbarer Vormauermortel.

Tonmineral, mineralische Leichtzuschlage, schnellabbindender Spezialzement (chloridfrei) sowie Zusatze zur besseren Verarbeitung.

Schnellabbindend, rein mineralisch, hoch standfest fir hohe Mérteldicken.
Ausgewogene Dammeigenschaften (Warme- und Schalldammung).
Nicht brennbar, A1.

Zum Verflllen von Mauerwerksschlitzen, zum Ausgleichen von Mauerwerk und zum Erstellen von Vormauerungen.
Rein mineralischer Verfullmoértel zum hohlraumfreien schliessen von Fachwerk-Gefachen in der Sanierung und im Neubau.

Druckfestigkeit: ca.3.5-7.5N/mm?2
2 0.08 N/mm?2

multiFill LTM 81
Verbrauch ca. 0.7 kg/m2/mm
Ergiebigkeit ca. 35 I/Sack

Papiersacke, Sackinhalt 25 kg (40 Sack pro Palette = 1000 kg)

Lagerung trocken und geschutzt

Lagerung max. 12 Monate, trocken, geschutzt

Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Der Untergrund muss fest, tragfahig, frei von Staub und Schmutz und ausgetrocknet sein. Lose Teile, abrieselnde und hohlliegende
Stellen, Schmutz, Staub, Ol und Fett miissen entfernt werden. Alte, tragfahige Stakungen oder ungeeignete Untergriinde miissen mit
einem geeigneten Putztrager, z. B. Stucanet, versehen oder vollstéandig entfernt werden. Holzteile, die mit multiFill LTM 81 bedeckt
werden, vorher tUberspannen bzw. abdecken. Bei der Bemessung von Abziehlehren bei Vormauerungen ist die aufzubringende Gewe-
bespachtelung mit einzuberechnen. Die Verankerung des Gefaches im Fachwerk erfolgt mit abgelagerten, impragnierten Dreikant-
leisten, die mit rostgeschitzten Schrauben (unbedingt bei beidseitig sichtbarem Fachwerk) oder Nageln zu befestigen sind.
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Von Hand mit geeignetem Werkzeug oder mit dem Rulhrerk anmischen. Rationeller ist die Verarbeitung mit allen marktiblichen
Verputz- und Mischmaschinen, da sich hiermit erhebliche Zeiteinsparungen gegeniber herkdmmlichen Verfullmethoden ergeben.
Das Verfillen erfolgt in der Uiblichen Spritztechnik, in der Regel in zwei oder mehreren Lagen. Folgende Lagen auftragen, wenn vorher-
gehende angesteift sind (nach ca. 30 - 60 Minuten). Es muss auf eine hohlraumfreie Verflllung geachtet werden.

Bei der Gefachverfillung wird die letzte Lage fachwerkbiindig abgezogen. Den angesteiften Mortel mit dem Gitterrabot auf die Dicke
des nachtraglich aufzubringenden Oberputzes, max. 5 mm dick, gleichmaRig auskratzen und die Oberflache mit einer Traufel o. A.
zur Verdichtung verreiben. Anschliessend entlang des Fachwerks eine Scheinfuge in Form eines maximal 1 cm tiefen Kellenschnittes
(keine Abfasung) einbringen, in der Schwindspannungen von Holz- und Ausfachungsmaterial gezielt abgebaut werden. Mindestver-
fllldicke 5 cm.

Ausgleichsschichten, Vormauerungen o. A. mit einer vollflichigen Gewebespachtelung aus multiContact MC 55 W, ca. 3 - 5 mm stark
Uberarbeiten.

Vor starker Sonneneinstrahlung schitzen. Bei schneller Austrocknung (Wind, Sonne) ein- oder mehrmals nachnassen. Ggf. muss die
Fassade durch geeignete Massnahmen vor starker Sonneneinstrahlung und Zugluft geschutzt werden.

Aus multiFill LTM 81 hergestellte Gefache sind noch am selben Tag (spatestens am Folgetag) mit multiContact MC 55 W, entweder
als Schutzspachtelung maximal 2 mm dick oder als Oberputz 5 mm dick, zu verputzen.

Geringe Temperaturen (< 10 °C) verlangsamen die Abbindung, hohe beschleunigen sie (Stillstandzeiten der Maschine entsprechend
anpassen). Bei zu rascher Austrocknung ist die fertige Putzflache ein- oder mehrmals nachzunassen. Innenraume vorsichtig beheizen,
um eine zu schnelle Austrocknung zu verhindern.

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gililtigen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeister-
verbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 Verputz und Trockenbauarbeiten“ und die SIA Norm 243: ,Verputzte Aussenwarmedam-
mung”“ sowie die Angaben in den technischen Merkblattern.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Untergrund-, Material- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Aussen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstltzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung flir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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